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»Material compozit armat cu tesatura de fibre de sticla”

Rezumat

Inventia se refera la un material compozit ranforsat cu
fibra de sticla, folosit in medicina dentara pentru resta-
urare tridimensionala intr-o singura vizitd la medic,
utilizdnd tehnologia CAD/CAM. Materialul compozit
conforminventiei este constituit din urmatoarele compo-
nente exprimate in procente in greutate:
A. rasina compozita sub forma de pasta termo-baro-
-fotopolimerizabila in proportie de 85...95%, formata
din:

a. 40...60% matrice organica, ce la randul ei
este formata din:

1. 25..45% dimetacrilat de trieti-
lenglicol,

2. 25...75% in greutate monomerul
dimetacrilic 2,2-bis[4-(2-hidroxi-3-metacriloxi-pro-
poxi)fenil]-propan(Bis-GMA),

3. 0..50% 1,6-bis(metacriloxi-2-
-etoxi-carbonilamino)-2,4, 4-trimetilhexan, si

4. din urmatorii aditivi: 0,3...3% acce-
lerator de polimerizare, de preferinta N, N-dime-
tilaminoetil metacrilat, 0,1...1% fotoinitiator de poli-

merizare de tip chinona, de preferinta camforchinona,
0,05...0,15% inhibitor de polimerizare, de preferinta
butilat hidroxitoluen, cantitatile procentuale ale aditivilor
fiind calculate fata de amestecurile de monomeri,

b. 40...60% umplutura hibrida sub forma de
pulbere silanizatda cu silan A-174, 3-metacri-
loiloxi-propil-1-trimetoxisilan, alcatuita din:

1. 40..92% cuart de Uricani cu
dimensiunea particulelor cuprinsa 1in intervalul
0,1...10 um,

2.0...60% sticla radioopaca avand ca
elemente radioopacizante Sr si Zr,

3. 0...15% silice coloidala Aerosil, si

4. 0..30% hidroxilapatita Sigma-
Aldrich, si
B. 5...15% tesatura de fibre de sticla E sub forma de
voal de fibra de sticli E, cu densitatea de 30 g/m” si/sau
STRATIMAT 150 PUDRA cu densitatea de 150 g/m?.
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